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Warunki uzytkowania i pielegnacji tarasu z drewna
naturalnego.

Deska tarasowa jako produkt 100% naturalny i higroskopijny, reaguje na
zmieniajace sie warunki atmosferyczne. Drewno pobiera wode z otoczenia i rozszerza
sie podczas deszczowej pogody oraz oddaje wode i kurczy sie w czasie goracych

letnich dni, co moze objawia¢ sie pekaniem, zmiang wymiaru i ksztattu desek.

Drewno nie jest materialem jednolitym i kazda deska ma indywidualne cechy.
W zalezno$ci od warunkéw, w jakich dane drzewo rosto, moga wystepowacé réznice

w uslojeniu oraz kolorystyce.

Stala pielegnacja tarasu drewnianego polega na usuwaniu zanieczyszczen takich jak
np. piasek, btoto, liscie, przy uzyciu szczotki. W przypadku silnego zabrudzenia
mozna umy¢ powierzchnie desek przy pomocy myjki ciSnieniowej. W sezonie
zimowym nalezy usuwac na biezgco $nieg przy uzyciu szczotek, nie dopuszczajac do

powstania oblodzonej warstwy.

Pod wpltywem czynnikéw atmosferycznych deski tarasowe podlegaja naturalnemu
procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje woéwczas srebrzysta powtoka
nie majaca wpltywu na obniZzenie parametréw technicznych drewna i proces starzenia
biologicznego. Ze wzgledow estetycznych mozna zapobiec powstaniu tej warstwy

stosujac olej impregnujacy przeznaczony na zewnetrzne konstrukcje drewniane.

Tarasy najlepiej olejowac 2 razy w roku tj. po okresie zimowym oraz przed okresem
zimowym . Czynno$¢ ta pozwoli na diluzej zachowaé¢ walory estetyczne oraz

wytrzymatos¢ desek.



